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Verlegebeginn MONTAGE DACH

VERLEGEBEGINN

T
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zulassige Mindestauflagerbreiten:
Endauflager = 40mm
Mittelauflager = 60 mm
StoB3bereich = 100 mm
bzw. nach statischen Erfordernissen
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MONTAGE DACH Verlegebeginn und Verlegung

VERLEGEBEGINN

17
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zuldssige Mindestauflagerbreiten:
Endauflager = 40mm
Mittelauflager = 60 mm
bzw. nach statischen Erfordernissen

ﬁ

VERLEGUNG Um sicherzustellen, dass die Dachelemente ordnungs-
gemal verlegt werden, ist es wichtig, das erste Ele-
ment genau auszurichten und sofort zu befestigen.
Jedes weitere Element muss dann schrag auf die
Hochsicke des vorherigen Elements gesetzt werden,
um eine dichte Fuge zu gewahrleisten und Versatze
auf der Innenseite zu vermeiden.

7 - Es ist auch wichtig zu beachten, dass aufgrund von
Temperaturschwankungen wahrend der Montage die
Dachelemente im Bereich des Langsverschlusses auf
jedem Auflager sofort verschraubt werden miissen.
Dariiber hinaus sollte die vorgegebene Baubreite nach
mehreren verlegten Elementen durch Kontrollmessung
Uberprift werden.

£
[ \ Wahrend der Montage sollten die Dachelemente nur
—\ — — betreten werden, wenn sie ausreichend gegen
Verschieben und Abrutschen gesichert sind.
Es wird empfohlen, Hebeklemmen oder Saugtraversen
r = 2 zur Verlegung der Dachpaneele zu verwenden, wobei



Dachneigung, Befestigung und Befestigungsmittel

die Eignung und Tragfdhigkeit dieser Hilfsmittel in
Absprache mit dem Fachmonteur geklart werden
sollten.

DACHNEIGUNG

Um eine fachgerechte und sorgfaltige Ausfihrung der
Dacharbeiten zu gewéhrleisten, missen die Anschlis-
se an die angrenzenden Bauteile wie Traufe, First und
Ortgang entsprechend der Dachneigung und der
natlrlichen Wasserfiihrung angepasst werden.

Es wird empfohlen, eine Dachneigung von mindestens
5° einzuhalten, wobei eine Mindestdachneigung von
3° zuldssig ist. Wenn das Dach jedoch Lichtkuppeln,
Lichtbédnder oder andere Aufbauten sowie eine innen-
liegende Entwdsserung aufweist, sollte eine Dachnei-
gung von mindestens 7° angestrebt werden.

BEFESTIGUNG

Die Befestigungsmenge der Dachelemente sollte unter
Berlcksichtigung der statischen Anforderungen erfol-
gen, die in den Befestigungsmittelnachweisen festge-
legt sind. Wir empfehlen aus Griinden der Dichtigkeit
die Befestigung in den Hochsicken.
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Edelstahlschrauben
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Eine unsachgemaBe Befestigung in den Zwischen-
sicken kann zu Feuchtigkeits- und Korrosionsschaden
fuhren, da diese eine wasserflihrende Ebene darstellen.
Eine moglichst gleichméBige Verschraubung ist zu
empfehlen.

Der Einsatz von Kalotten ist empfohlen. Wenn ohne
Kalotten befestigt wird, sollten die Dichtscheiben, je
nach Paneel, einen Durchmesser von maximal 19 mm
haben, um nicht tber die Sicken hinauszuragen.

BEFESTIGUNGSMITTEL

Um eine korrekte Befestigung von Sandwichelementen
sicherzustellen, sollten nur Verbindungsmittel gemaf
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. 14.4-
407 oder der europaisch technischen Zulassung (ETA)

MONTAGE DACH

verwendet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass
Unterlegscheiben mit einer EPDM-Dichtung verwendet
werden, um die Dichtigkeit der Verbindung zu gewahr-
leisten. Andere Verbindungsmittel sollten vermieden
werden, da sie mdglicherweise nicht den Anforderun-
gen entsprechen und zu Schaden fiihren kénnen.

Die Anzahl der Befestigungsmittel muss bauseits
ermittelt und mitgeteilt werden. Werte aus Angebo-
ten sind ausschlieBlich Empfehlungen ohne statische
Gewahr.

Die Mindestlange der Schrauben, die je nach Her-
steller bendtigt wird, hangt von der Dicke der Sand-
wichelemente, der Lage der Befestigungspunkte, der
Materialstarke der Stahlunterkonstruktion (min. 1,50
mm) und der Klemmdicke ab. Nachfolgend finden Sie
eine Tabelle, die die Mindestlangen der Schrauben fir
unterschiedliche Elementdicken aufzeigt:

30 mm (68 mm) >99 mm
40 mm (78 mm) > 126 mm
60 mm (98 mm) > 142 mm
80 mm (118 mm) =162 mm
100 mm (138 mm) > 185 mm
120 mm (158 mm) >210 mm
150 mm (188 mm) > 235 mm

Die genauen Anweisungen des Herstellers der Befesti-
gungsmittel missen beachtet werden.

Die Mindestdurchmesser der Schrauben, die zuge-
lassen sind, variieren je nach Hersteller und betragen
mindestens 6,0mm. Die Ldngen der Schrauben, die
zur Verwendung bendtigt werden, sind abhangig von
Hersteller und variieren je nach Anforderungen.

e Dicke der Sandwichelemente

« Position der Montageorte (Schrauben in die
oberen Sicken).

«  Mindesteinschraubtiefe (lef >50mm)

«  Klemmdicke p



MONTAGE DACH

Diese Tabelle zeigt die Mindestlangen fir die ver-
schiedenen Elementdicken bei der Befestigung in der
Hochsicke auf:

30 mm (68 mm) >119mm
40 mm (78 mm) > 135 mm
60 mm (98 mm) > 155 mm
80 mm (118 mm) > 178 mm
100 mm (138 mm) >203 mm
120 mm (158 mm) >203 mm
150 mm (188 mm) >228 mm

Es empfiehlt sich, die Schrauben nach etwa 3 Monaten
zu Uberpriifen und falls nétig, nachzuziehen.

ABSTANDE DER BEFESTIGUNG

Befestigungselemente sind nach den bauaufsichtli-
chen Zulassungen (abZ)/Bauartgenehmigungen (aBG)
Z-10.4-516 bzw. Z-10.4-583 anzuordnen. Die Mindest-
abstande gemal den Richtlinien in DIN EN 1995-1-1
mussen fiur die Unterkonstruktion aus Holz eingehal-
ten werden.

1. Abstande senkrecht zur Spannrichtung

Bei Befestigungsmitteln senkrecht zur Spannrichtung
ist der Abstand zum Langsrand (iberlappende Langs-
fuge) mindestens 50mm und der Abstand zwischen
den Befestigungsmitteln untereinander mindestens
100mm.

2. Abstande parallel zur Spannrichtung

Wenn Befestigungsmittel parallel zur Spannrichtung
verwendet werden, sollte der Abstand zum Querrand
der Dachelemente mindestens 20mm betragen und
das 3-fache des Schraubendurchmessers nicht unter-
schreiten. Der Abstand zwischen den Befestigungsmit-
teln sollte den Stitzweiten entsprechen.

AUSBILDUNG LANGSSTOR

Um eine sichere Verbindung zu gewabhrleisten, sollte
der lberlappende LangsstoB der Sandwichelemente
mit nichtrostenden Bohrschrauben und entsprechen-

Befestigungsmittel und deren Abstande, Ausbildung Langs-, QuerstoB

den Unterlegscheiben mit EPDM-Dichtung in einem
Abstand von hdchstens 500mm verbunden werden.
Dabei sind nur solche Bohrschrauben zuldssig, die in
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)
oder der europaischen technischen Zulassung (ETA)
aufgefihrt sind und den entsprechenden Anforderun-
gen entsprechen.

Die werkseitig vorgesehenen Fugendichtbdnder ent-
lang der LangsstoBe genligen in der Regel, so dass
das Anbringen zusatzlicher Dichtbander vor Ort nicht
notwendig ist.

A = Elementbefestigung
B = Verbindungen Elementsto
a = Abstand der LangsstoBverbindungen <500 mm

AUSBILDUNG QUERSTOR

Wenn zwei Sandwichelemente nebeneinander platziert
werden, mussen sie durch eine Gberlappende Quer-
stoBverbindung verbunden werden. Fir diese Verbin-
dung empfehlen wir eine Dachneigung von minde-
stens 5° und eine Uberlappungslénge von mindestens
200mm.

Es sind zwei Dichtbander vorzusehen und die ber-
lappenden Elemente missen mit einem Rickschnitt
versehen sein.



Ausbildung Querstol3 MONTAGE DACH

Montagefolge 1-6

ay
Piwetterrig tun
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AUSBILDUNG QUERSTOB AN UNTERKONSTRUKTIONEN AUS STAHL

Mindestliberdeckung in Abhdngigkeit
von der Dachneigung

>200mm
50

—

>85mm

AUSBILDUNG QUERSTOB AN UNTERKONSTRUKTIONEN AUS HOLZ

Mindestlberdeckung in Abhdngigkeit
von der Dachneigung

>200mm
-50

—
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Verlegung & Befestigung

VERLEGERICHTUNG

Die Monowall Wandelemente bieten die Flexibilitat der
Wahl zwischen horizontaler und vertikaler Verlegung.
Bei der horizontalen Anordnung werden die Elemen-
te von unten nach oben montiert. Fir die vertikale
Montage empfiehlt es sich, die Elemente entgegen

der vorherrschenden Wetterrichtung zu platzieren. Die
Befestigung der Elemente erfolgt durch Aufstellung
auf Stutzprofilen am Sockel, gefolgt von der Montage
und Sicherung.

Wahrend bei der horizontalen Montage die vertikalen
Fugen mit passenden Dichtmaterialien abgedichtet
werden, werden sie bei der vertikalen Anordnung mit
Dichtmitteln versiegelt und anschlieBend durch Lise-
nen oder Formteile abgedeckt.

VERLEGUNG

Das initiierende Element sollte prazise ausgerichtet
und unverzlglich fixiert werden. Die vorgegebene
Bauweite ist dabei zu beachten, und nach dem Einsatz
mehrerer Elemente ist eine Kontrollmessung erforder-
lich. Die Anwendung von Metecno-Andruckgerdten
wird fur die Verlegung der Wandpaneele dringend
empfohlen.

1. Horizontale Montage

Verlegerichtung

[44]

1. Unterkonstruktion | 2. Dichtbander | 3. Stutzprofil |
4. Sandwichelemente | 5. Befestigungsmittel

MONTAGE WAND

2. Vertikale Montage

1. Unterkonstruktion | 2. Wandriegel | 3. Dichtband |
4. Sockel | 5. Stutzprofil | 6. Tropfprofil | 7. Montage-
winkel | 8. Sandwichelemente | 9. Befestigungsmittel

BEFESTIGUNG

Die Menge der Schrauben wird gemaB den statischen
Anforderungen (nach dem Befestigungsmittelnach-
weis) bestimmt. Die Schrauben miissen stets im
Langsverschluss und in den schmalen Vertiefungen
von auBen in die Unterkonstruktion durchgebohrt wer-
den. Eine zusatzliche Verschraubung der LangsstoBe
und Langsfugenabdichtung sind nicht notwendig. Es
ist wichtig, darauf zu achten, dass die Verschraubung
gleichmaBig erfolgt. In Bezug auf die Konstruktion
sollten die Elemente jeweils an den End- und Mit-
telauflagern mit mindestens zwei Schrauben befestigt
werden.

——

2

1. Befestigungsmittel durch den Verschluss
2. Mittelbefestigung



MONTAGE WAND

BEFESTIGUNGSMITTEL

Nur Befestigungselemente gemaB der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. 14.4-407 oder den
Europaisch Technischen Zulassungen (ETAs) dirfen in
Verbindung mit EPDM-Dichtungsscheiben fir die
Befestigung von Sandwichelementen eingesetzt wer-
den.

Die akzeptierten Schraubendurchmesser belaufen sich
je nach Hersteller auf mindestens 5,5 mm. Die not-
wendigen Schraubenldngen variieren abhdngig von
verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise:

» Dicke der Sandwichelemente Monowall
« Starke der Stahlunterkonstruktion (t > 1,50 mm)
» Klemmdicke

Die folgende Liste gibt die minimalen Schraubenlan-
gen fir unterschiedliche Elementdicken wieder:

40 mm 55x76 mm -

60 mm 5,5x99 mm 55x76 mm
80 mm 55x126 mm 5,5x99 mm
100 mm 55x142 mm 55x126 mm
120 mm 55x162 mm 55x 142 mm

Es ist erforderlich, die Bohrschrauben durch die
Unterkonstruktion hindurch zu schrauben. Zusétzlich
sind die weiteren Vorgaben der Hersteller der Befesti-
gungselemente zu beriicksichtigen.

Die akzeptierten Schraubendurchmesser variieren je
nach Hersteller und betragen mindestens 6,0 mm. Die
bendtigten Schraubenldngen variieren je nach Her-
steller und hangen von verschiedenen Faktoren ab,
einschlieBlich:

« der Dicke der Sandwichelemente Monowall
 der Mindesteinschraubtiefe (lef > 50 mm)
» der Klemmdicke

Die folgende Liste stellt die minimalen Schraubenlan-
gen fir verschiedene Elementdicken dar:

10

Befestigungsmittel, Abstande & Bauteilanschluss

40 mm 6,0 x 99 mm =

60 mm 6,0x 126 mm 6,0 Xx 99 mm
80 mm 6,0x 142 mm 6,0x 126 mm
100 mm 6,0x 162 mm 6,0x 142 mm
120 mm 6,0 x 185 mm 6,0x 162 mm

Etwa nach einem Zeitraum von etwa 3 Monaten emp-
fiehlt es sich, die Schrauben einer Kontrolle zu unter-
ziehen und gegebenenfalls nachzuziehen.

ABSTANDE DER BEFESTIGUNG

Es ist erforderlich, die Abstdnde der Befestigungs-
elemente gemaf den Vorgaben von Z-10.4-516 oder
Z-10.4-583 einzuhalten. Zudem sollten die Mindestab-
stande zu den Kanten gemaB den Vorgaben von DIN
EN 1995-1-1 fur Unterkonstruktionen aus Holz berick-
sichtigt werden.

Senkrechte Abstdnde zur Spannrichtung Die Schrau-
ben im Langsverschluss (Sickenmitte) missen im
Mindestabstand voneinander platziert werden, der den
Sickenabstanden entspricht.

Parallele Abstdnde zur Spannrichtung Der Abstand
zum Querrand der Wandelemente sollte nicht weniger
als 20 mm betragen und das Dreifache des Schrauben-
durchmessers erreichen. Die Befestigungsmittel sollten
untereinander im gleichen Abstand wie die Stiitzwei-
ten positioniert werden.

BAUTEILANSCHLUSSE

Die Verbindung der Wandelemente mit angrenzenden
Bauteilen sollte gemaB Z-10.49-516 bzw. Z-10.4-583
sowie den spezifischen Anschlussdetails von Metecno
und den Fachregeln des IFBS erfolgen.

Die Licke zwischen den Wand- und Dachelementen
muss durch den Einsatz von Anschlusswinkeln und
geeigneten Dichtbdndern abgesichert werden, um



Bauteilanschluss

Konvektion und Diffusion zu verhindern. Der verblei-
bende Zwischenraum sollte mit passendem Montage-
schaum ausgefillt werden.

3. Attika

Ein Abstand von mindestens 6 mm sollte zwischen
dem Sandwichelement und dem Attikahalteprofil ein-
gehalten werden. Die Attikaabdeckung sollte mit einer
Neigung von mindestens 5° gestaltet werden.

4. Unterer Anschluss (Sockel)

Um eine horizontale Abschlusskante in der Flucht

zu gewadbhrleisten, sollten die Wandelemente auf ein
Stutzprofil gesetzt werden. Direktes Aufsetzen auf den
Sockel oder das Tropfprofil sollte vermieden werden,
stattdessen kann eine Montagehilfe wie beispielsweise
eine Holzleiste verwendet werden. Es wird empfohlen,
einen Abstand von 10 mm einzuhalten, aber minde-
stens 6 mm. Das Tropfprofil sollte eine Neigung von
mindestens 5° nach aufen aufweisen. Die Tropfkante
muss mindestens 20 mm Abstand von der darunterlie-
genden Wand haben. Stumpfe StoBstellen sollten mit
einem StoBblech verstarkt werden.

5. Geringe Durchfiihrungen

Es ist zu vermeiden, Rohre in den Fugen der Elemente
durchzufiihren. Offnungen in Wandelementen bis zu
maximal 200 mm x 200 mm oder einem maximalen
Durchmesser von 200 mm erfordern keine zuséatzli-
che Unterkonstruktion (Austausch) und konnen mit
geeigneten Manschetten (die der Profilgeometrie
angepasst sind) ausgebildet werden, wobei eine um-
laufende Dichtung vorhanden ist. Wenn Offnungen in
den Fugen der Elemente vorgesehen sind, muss das
ablaufende Wasser sicher von der duBeren Schicht der
Fuge nach auBen geleitet werden. Mehrere kleine Off-
nungen sollten so platziert werden, dass die Elemente
moglichst wenig gestort werden (z. B. durch entspre-
chende Versatze in der Anordnung sowohl ldngs als
auch quer). GréBere Offnungen erfordern entlang
ihrer Rander eine tragende Unterkonstruktion, an der
sowohl die Elemente als auch die Anbauteile befestigt
werden.

6. AuBBenecken

Die Verbindungen an den AuBenecken des Gebaudes
mussen mit passenden Dichtmitteln abgedichtet und
mit Formteilen abgedeckt werden.

7. Gestaltung des LangsstoBes

Um sicherzustellen, dass die werkseitig angebrachten
Dichtbéander ausreichend gepresst sind, ist die Bau-
breite von 1 m zu beachten. Diese sollte nach einigen
Metern durch Kontrollmessungen tGberprift werden
(oben und unten bei vertikaler Verlegung; rechts und

MONTAGE WAND

links bei horizontaler Verlegung sowie Uber und unter
den Zwischenauflagern). Die Schutzfolien im Fugenbe-
reich sollten vor der Befestigung rechtzeitig entfernt
werden.

8. Gestaltung des QuerstoBes

Bei QuerstoBen zwischen zwei Wandelementen ist eine
Auflagerbreite von mindestens 86 mm erforderlich
(die Fuge sollte mindestens 6 mm betragen). Vertikal
verlegte Wandelemente werden am Querstoss stumpf
mit einem dazwischen liegenden Tropfprofil verbun-
den. Die Fugen missen mit geeigneten Dichtmitteln/
Dichtbdndern abgedichtet werden. Fir die vertikale
Ausbildung von Lisenen bei horizontaler Verlegung
der Wandelemente stehen vielfaltige gestalterische
Optionen zur Verfligung. Je nach Ausfiihrung kénnen
hier groBere Auflagerbreiten notwendig werden.

Mogliche Varianten der Uberdeckung sind:

1. Mit Formteilen, z.B. einem HUT-Profil
* Auflagerbreite > 100 mm

2. Mit einem Aluminium-Strangpressprofil,

Lisenenprofil 130
* Auflagerbreite > 130 mm

1
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